
Yukarıdaki teknik çizim doğru taşlanmış 
malzemenin yuvasında boşluk yapmadan 

çakıldığını göstermektedir.

Yukarıdaki teknik çizimler soğuk çekilmiş 
malzeme ve taşlanmış malzeme 

arasındaki yüzey kalitesi farklılıklarını 
göstermektedir.

Yukarıdaki teknik çizim soğuk çekilmiş 
malzemenin yuvasında yarattığı boşluğu 

göstermektedir.


